3.
Kvalitatívny orientačný rozbor ocelí
Kvalitatívna analýza je spoločné označenie pre tie metódy analytickej chémie, ktoré zisťujú aké chemické látky (prvky, alebo zlúčeniny) sa nachádzajú v skúmanej látke. Nezaoberá sa množstvom zistených prvkov alebo zlúčenín. Kvalitatívne určenie zložky danej látky sa nazýva dôkaz. 
Kvalitatívnym orientačným rozborom zisťujeme prítomnosť alebo neprítomnosť určitých vybraných prvkov v oceliach. Tento rozbor sa vykonáva ako predbežná skúška pred vlastnou kvalitatívnou a následne kvantitatívnou analýzou (t.j. stanovením množstva prítomných prvkov). 
Princíp kvalitatívneho orientačného rozboru ocele spočíva v tom, že vzorku testovanej ocele prevedieme do roztoku a jednotlivé prvky identifikujeme podľa jednoduchých vizuálnych ukazovateľov napr. podľa farby roztoku, nerozpustného zvyšku, vzniknutých zrazenín alebo podľa farebných zmien pri jednotlivých chemických reakciách.
Zadanie:

1. Vypracujte stručný teoretický úvod, ktorý bude obsahovať charakteristiku ocelí (definícia ocele, základné rozdelenie ocelí, sprievodné prvky –  škodlivé a prospešné prísadové prvky). 

2. Spracujte podrobnú charakteristiku jedného prísadového prvku zadaného vyučujúcim (výskyt, fyzikálne a chemické vlastnosti prvku, význam pre oceľ).
3. Vykonajte orientačný kvalitatívny rozbor dvoch vzoriek ocelí neznámeho zloženia. Výsledky rozboru prehľadne spracujte. 

Pomôcky a chemikálie:
Vzorky ocelí v podobe prášku alebo pilín, filtračný papier, skúmavky, pipety, kadička, elektrický varič.
Kyselina dusičná (HNO3 : H2O = 1 : 2), amoniak, persíran amónny, nasýtený roztok dusičňanu strieborného, kyselina fosforečná, peroxid vodíka

Pracovný postup:

1. Odvážené vzorky ocelí (0,1 g ocele) vsypeme do skúmaviek a každú zalejeme 5 ml kyseliny dusičnej.
2. Po ukončení reakcie ocele s kyselinou vykonáme dôkaz  prítomnosti ďalej uvedených prvkov. Prítomnosť/neprítomnosť uhlíka, niklu, chrómu,  wolfrámu a kremíka určíme podľa vzhľadu vzorky. Dôkaz prítomnosti medi, mangánu, titánu vykonáme podľa nižšie uvedených postupov.
Uhlík (C):
je prítomný vo vyššom obsahu ak je roztok sfarbený do žltohneda 

Wolfrám (W):
je prítomný, ak v roztoku pozorujeme žltú zrazeninu

Chróm (Cr), Nikel (Ni):
sú prítomné vo väčšom množstve, ak sa na dne skúmavky objaví čierny nerozpustný zvyšok. Nikel sfarbuje roztok do zelena (pri súčasnom vyššom obsahu uhlíka je výsledná farba „kaki“)
Kremík (Si):
ak je prítomný vo väčšom obsahu ako 1,5 %, prejaví sa rôsolovitými vločkami kyseliny kremičitej

Meď (Cu):
na filtračný papier položený na hodinovom sklíčku kvapneme pipetou niekoľko kvapiek roztoku, k tomu pridáme 2 kvapky amoniaku. Prítomnosť medi sa prejaví modrým sfarbením 

Mangán (Mn): 
z pôvodného roztoku  odoberieme pipetou 1 ml a nalejeme do inej skúmavky. Pridáme persíran amónny (asi ¼ lyžičky, veľkosťou zodpovedajúcej čajovej lyžičke), 3 kvapky roztoku dusičňanu strieborného a zahrievame vo vodnom kúpeli až do varu vody. Ružová až fialová farba signalizuje prítomnosť mangánu.  

Titán (Ti):
na filtračný papier položený na hodinovom sklíčku kvapneme pipetou 3 kvapky roztoku, pridáme 4 – 5 kvapiek kyseliny fosforečnej a niekoľko kvapiek peroxidu vodíka. Prítomnosť titánu sa prejaví oranžovým sfarbením

